PRANIE TEKSTYLIOW CZYSZCZ ACYCH
Z MIKROWLOKIEN

Wydanie drugie poprawione, pierwsze ukazatonsimagazynie braty utrzymania czyskei
.Firma spratajaca” nr 25/wrzesi&/’2014.

Warto zachowazasady podczas prania mikrowtdkien. Kiedy pranekstylia
z mikrowtdkien, warté¢ tadunku pralki mee by rowna wartéci samej pralki.

Mikrowtdkno, mikrofaza (z niemieckiego), mikrofibfa angielskiego),
"szwedzka" tkanina, aktywne widkno. To jeden z pajaczéniejszych
materiatow. W 2016 roku mikrowtokno obchodzi 25 dzimy

Ultracienkos¢. Kazdascierka czy mop z mikrowtokna to kilkaset kilometréw
rozszczepionych wiokien umdzonych w nici. Widknasstak cienkie,

ze ok. 9 km wiékna way nie wiecej, niz 1 f, w 1 m2 mae znajdowa sic 200
tysiecy mikrowtokien® Mozna wyliczy¢, ze wazaca 220 gicierka o wymiarach
40x 40 mae zawiera ok. 800 km witdkien (dlugi trasy samochodowej

z Warszawy do Budapesztu). Imeaj widkien, tym tekstylia czyszgee &
bardziej chionné.Sq 100 razy ciésze od wiosa, wibékno bawetny wygdh przy
nim jak duy palec. Dla wgkszdici oryginalnych mikrowtdkien odpowiada
to srednicy mniejszej 0,13 denierd,ale uzyskuje giréwniez grubgci
mikrowtékna ponad dziestiokrotnie mniejsze, do 0,02 deniérbn cieasze
widkno, tym tekstylia g delikatniejsze. Mikrowtokna chskiej produkcji mag
srednie wieksz, ok. 0,2 den.

Ultra cienka¢ widkien, ksztalt, sktad, metoda produkcji, splati mlecydug

0 wyjatkowasci tekstyliow, ktore g z nich wykonane.

Wiasciwosci polimeréw. Mikrowtdkno maze by wykonane z rénych
materialdw rozszczepionych w 100% na mikro wiokdajbardziej popularne
jest zestawienie dwoch polimeréw patonych za pomagproceséw
chemicznych lub/i fizycznych - poliamidu i poliestub polipropylenu.
Poliamid nadaje mikrowtdknom wysakwarda¢ i bardzo dua wytrzymatcé
mechanicza, mickkos¢ w dotyku. Poliester sprawiae s bardzo odporne
chemiczne, wytrzymate, elastyczne i nie odksztatsij’ Ksztalt, wielkdé

! Koncepcja sprtania zgodnie z natarKatalog ACT Polska 2013/2014. www.act-naturalgign na dzie
11.08.2014).

2 Mikrofaza. Firma sprgajaca.pl, nr (10) 3/2009.

% Jak pracuje mikrowoko.www.microfiberwholesale.cqstan na dzie11.08.2014).

* Troch; wigcej na temat mikrowtokien www.detailer.pl, (standzen 12.08.2014).

® Jeden denier to jedna milionowa metra, czy inageda tysicznamilimetra.Denier, oznaczenie den,
jednostka gstasci liniowej widkien syntetycznych. Wtékno o diugg 9000 metréw i masie 1 grama mgsgpsé
1 deniera. 1 den = 1g : 9000 mzdiewtdkno ma gstas¢ 1 deniera, albo mniejgzto jest to mikrowtdkno.
Jedno denierowe witdkno poliestrowe gnadnic 10 um.

® Mikrofibra. www.feel.com.pl, (stan na dzid.2.08.2014).

" Poliamid PA. http://www.ggtech.com.pl, (stan néedz11.08.2014).



i kombinacja wtokien swybierane dla uzyskania odpowiedniej wytrzyndato
i chtonnaci. Najczstsza kombinacja wtokien 80% poliester / 20% poidam

i 70% poliester / 30% poliamidu. Trudno zn@leale g réwniez mieszanki
50% poliester / 50% poliamifuktore gwarantuj najwyzsz jakosé tkaniny?
Mikrowtékno tatwo zachowaw czystéci — nie butwiej&’ pod wplywem
wilgoci, tak jakscierki z widkien naturalnych Inu i baweiny.

Jest anty alergiczne, uniestiovia rozwoj bakterii i grzybow'!

Elektrostatycznosé. Ta mieszanina poliestru i poliamidu jest naturalnie
natadowana dodatnio, to sprawia,jak magnes, przygia ujemne tadunki
kurzu!? Dlatego mikrowtékna zwane,sichymi odkurzaczantt Scierki

i mopy przycigaj zanieczyszczenia jak magnesczywicie, j&li sa suche
I czyste.

Sita kapilarna. Miliony, nieréwnych witokien powodujeze ilos¢ otwartych,
porowatych mikro przestrzeni, pogdy nimi, jest niezliczona. Dgki temu
materiaty z mikrowtdkien wykorzystag sity kapilarne weigaj i utrzymup
wodk. Scierka z mikrowtdkna chionie 3 razy gaej wody, ni écierka z baweiny
0 tej samej powierzchni, potrafi prayj7 razy wecej wody nk sama way™.

Przekrdj wtdkna przypomina wieloramiengwiazd:. Rdzé wykonany jest

z poliamidu i wypetniony mikrowtéknami poliestrudyolipropylenu®

Ostre kaicoOwki widkna docieraj do najmniejszych mikro poréw czyszczonej
powierzchni, odrywaji usuwaj z nich wszystko, co je wypetniRodczas
czyszczenia mikrowtokna kurgsie | rozszerzaj, dzigki temu najdrobniejsze
zabrudzenia zasysangdo srodka przez sity elektrostatycznes(jescierka jest
sucha) i kapilarne.

Tak dwzy udziat czynnika mechanicznego uthwia, zgodnie z koncepgj
Sinnera’ wytaczy¢ udziat detergentéw z codziennego domowegoasqniza
zachowujc efektywndé czyszczeniaZaden materiat nie jest tak efektywny
w usuwaniu brudu i drobnoustrojow, jak mikrowtékd@kstylia czyszege

z mikrowtékien, za jednym pognicciem usuwaj 99,9% bakterii gronkowca
zlocistego przy spetaniu na sucho i mokro, bezycia srodkéw

& www.nordiskmicrofiber.dk, (stan na d&i€9.12.2015).

° Mikrofibra przy¢miewa tradycyjne metody czyszczenia. www.ultranfioers.com, (stan na dzie
11.08.2014).

1% hutwienie - rozktad szagek raslinnych, np. materiatéw z widkien naturalnych, jak, bawetna, konopie itd.
spowodowane dziataniem bakterii i grzybow w obécntenu.

Y Mikrofibra. www.feel.com.pl, (stan na d#id2.08.2014).

12 Technologia Duotex. www.microsystemduotex.congthn na dzie 11.08.2014).

13 Ciche odkurzacze. www.microfaser.de, (stan nandzie08.2014).

4 Rozszczepione mikrowtokna. www.microsystemduotemipl, (stan na dzie11.08.2014).

!> Technologia mikrofibra. www.drbacty.com, (standzen 21.01.2016).

'8 Najczsciej zadawane pytania.www.dcpremium.pl, (stan rierd1.08.2014).

" Koto Sinnera i jego efekt w procesie prania. layrslstainability.eu/pl,(stan na d#ié1.08.2014).



chemicznycH?® To imponujcy wynik wiedzc, ze oczekiwana skuteczéo
zabiegow dezynfekcyjnych wynosi 99,999%.

Przetamywanie napéecia powierzchniowego wodyDzigki zdolnasci
mikrowtokien przetamywania nagia powierzchniowego, woda dociera
w mikro pory czyszczonych powierzchni i rozpuszezaaieczyszczenia.

Nie potrzeba substancji powierzchniowo czynnychaéyech w np.
detergentach i mydtach.

Jak rozpoznatkanire z mikrowtékna? Przesuwana po wexsanej
powierzchni dtoni ,czepia si nierownasci skory, nie przesuwaggtadko.
Przysun¢ta do rozlanej wody wegga jp do gory i zatrzymuje wewatrz, woda
nie od razu przecieka. Ma wgz, gramatug (jest g:stsza) od innychcierek)™®

Mikrowtdkna, gdy nowe, dziatajskutecznie, poniewskazde z milionéw
pojedynczych mikroskopijnych wiokiestierki, mopa, bonetu jest oddzielone
w celu umaliwienia wyzszej absorpcji (pochtaniania). Weate] konstrukcji,
jest to,ze usungcie wszystkich zaabsorbowanych przez mikrowtokna
zanieczyszczejest prawie niemdiwe przy wyciu powszechnyckrodkow
pioracych. W efekcie, zatkanie mikro przestrzeni zagrafektywndci
spratania - polerowania i czyszczenia przez mikrowtoktygm samym
sprowadza ich ayteczng¢ do zwyktejscierki®®

Scierki, rekawice, bonety, mopy i inne tekstylia czysamz z mikrowtékna
moaa przetrw& setki pra i efektywnie stay¢ przez kilka lat zachowag
maksymaliq wydajna¢ i trwatosé, jesli zachowa s kilkka podstawowych zasad
ich konserwacii.

» Pra zgodnie z zaleceniami na metce.
Tekstylia, nawet tych samych producentow, magymaga roznych sposobow
pielegnacji. Wszystkie zalecenia dotyce sposobow konserwaciji, czyli prania,
wirowania, suszenia, prasowania, chlorowania, czaeza chemicznego itp.
podane g na metkach produktéw tekstylnych. Wprowadzanelatota
produkty wiékiennicze mugzbyé odpowiednio oznakowarfé Oznakowanie
powinno zawieraskiad surowcowy produkfuv ktérym podaje sinazwy
widkien tekstylnych i ich udziat procentowy oraospb konserwacji produktu,

'8 Technologia Duotex. www.microsystemduotex.con{§tin na dzie 11.08.2014).

19 Jak rozpoznajakos¢ mikrowtdkna. www.microfiberwholesale.com, (standmeh 11.08.2014).

% Detergenty z formatspecjalnie dla utrzymania i przywracania mikrovidk www.autogeek.net. (stan na
dzien 11.08.2014).

2 Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 6 kwietnia 2004 r.pvawie bezpieczestwa i znakowania produktow
wiékienniczych (Dz. U. nr 81, poz. 7743 z 200&rp&niejszymi zmianami. www.isap.sejm.gov.pl, (stan na
dzien 11.08.2014).



podawany najcgciej w formie graficznef? Nie stosowanie sido
zalecaé skutkuje utrat gwarancji, zniszczeniem materiatu i uirgggo
wiasciwosci.

» Wyprat przed pierwszymayciem.
Z tekstyliow czyszczeych naley usumé wszystkie pozostatgi z ich
produkcji. Tylko wtedy mikrowtdkna rozwijajpetra moc czyszczenia. Usuwa
si¢ przede wszystkim zrgkczacze, ktore pomocniczo stosujesizy produkcji
tekstyliow. Niektére materialy w procesie pdzenia maj bardzo szorstk
struktue, zwtaszcza tkaniny syntetyczne (chemiczne), aowiikna g
szorstkie szczegdlnf@ Dodanie zmikczaczy zapobiega tarciom pagizy
tkaninami, tkania a maszys, oddziatywaniu wody na tkangn
I w konsekwencji, chroni tkaniny przed uszkodzenigrmakcie produkcji
i elektryzowaniem. Ponadto wszystkie wyroby widkimze, mikrowtokna
réwniez, ;3 poddawane procesom wykazeniowym, uszlachetnianiu, aby
tadnie wyghdaty (intensywniejsza barwa), miaty potysk, bytyekkie i gltadkie
w dotyku®* Vermop zaleca pierwsze pranie wykématemperaturze 95°C.
Wskazuje rownig, ze zabieg dodatkowo wzmachnia szwy i poprawia chiééino
wiokien?®> Podobne zalecenia ddpuotex i Nordiskmikrofibe?

» Sortowa produkty wg rodzaju widkna.
Zaleca si oddzielne pranie mikrowtokien.

Nie naley taczy¢ w praniu mikrowtdkien z innymi materiatami,
np. z widknami szoragymi, baweiny, akrylu, wiskozy, poniewaddziatywaj
na siebie wzajemnie powoduajwzajemne uszkadzanie. Ponadto, mikrowtokna
podczas prania zbiegajozne strzpki innych widkien, tak samo skutecznie, jak
zbierap zanieczyszczenia podczas gpania. Strzpki wypetniap przestrzenie
pomiedzy widknami i tym samym ograniczaghtonnd¢é i site saica kapilarow.
W konsekwenciji, tekstylia czyszgz maj znacznie mniejszwydajncc
czyszczenid’ Jeli juz trzeba 4czyé tkaniny w jednym tadunku prania,
to najlepiej z innymi materiatami syntetycznymi lsiatce do prania
z syntetycznego materiatu. Jadicierke mozna wypra niepotrzebnych,
rajtuzach z tworzywa sztucznego.

» Sortowa& wg stopnia zabrudzenia.
Przed praniem usuwavicksze zabrudzenia, aby nie zaniexzly czystszych
materiatdw i nie uszkodzity pralki. Dust mopy z molwtokna naley wytrzepa
lub odkurzy. Mopy zabrudzone np. btotem, wyptika

2 PN-EN ISO 3758:2006 Tekstylia — System oznaczspisobu konserwacji z zastosowaniem symboli.
www.wszywka.pl, (stan na dziel1.08.2014).

“plyn do ptukania. www.swewe.net, (stan na fiZi#.08.2014).

24 Apretura. www.wikipedia.org, , (stan na dzikl1.08.2014).

% 7asady prania. www.vermop.pl (stan na dzi4.08.2014).

2 www.nordiskmicrofiber.dk, (stan na d#i€9.12.2015).

" pytania o mikrowtokna. www.microfaser.de, (stardei 11.08.2014).



 Sortowa wg koloru.Sciereczki w ciemnych kolorach grasobno.
Ciemne pigmenty farb tkanin zawiegeych poliamid powoduj ze tkaniny
puszczag farke”, szczegdlnie w aigu kilku pierwszych pna?®

* Miesza& ze soh rzeczy dae | mate
Umoazliwia to ich swobodne przemieszczanie, sizkki czemu pranie jest
bardziej skuteczn®.

» Pra w pralce lub ¢cznie.
Mate ilosci tekstylidw, ze wzgldéw ekonomicznych i ekologicznych nie optaca
si¢ pr& w pralce, chybae w mini pralce, na 2,5 - 4 kg prania, kit Allegro
mozna kupé juz za 100 zt. Mana w niej jednorazowo wypéak. 10 — 20
scierek z mikrowtéknaSrodki piomce przeznaczone do prani@znego nie
nalezy uzywa¢ w pralce, poniewawytwarzaj duzo piany.

* Nie stosowa silnychsrodkow piogcych, tj. niezbyt alkalicznych.
Mozna stosowé&powszechnérodki piorace, j&li nie zawierag wybielaczy,
zmiekczaczy srodkéw piekgnujacych tkaniny, jak np. Activ bi-kompakt
(producent Werner &erz)* Odpowiednie sszare mydtBialy jelei, Bialy
wielblgd (dostpne w kostkach, ptynach, proszkach). Specjalnie dla
mikrowtokien przeznaczone preparatyChemical Guys CWS 201
Microfiberwash" - detergent klasy szpitain@martWaxClean Mikrofibéf,
Micro Restore Microfiber Detergetit Sonus Der Wunder WascleSq bardzo
skuteczne, gboko oczyszczajprzestrzenie poradzy wioknami i w taki
sposbb przywracajmikrowtoknom naturalfp zdolnG¢ czyszczenia. Dogbne
na polskim rynku. $to preparaty bardzo skoncentrowane i w konsekwencj
ekonomiczne. Skandynawski producent materiatowkranitokien Nordisk
Mikrofiber Danmark ApS daje prastvskazowlk, aby wy¢ zwykilego
detergentu (pH <10,5), przyjaznego éladowiska i max 1/3 zalecanej dawki.
A ja polecam ekologiczne proszki do prania wiagmegukcji z sody
kalcynowanej, szarego mydta i boraksu dzi@swodnego (lepiej rozpuszcza
si¢ w wodzie, ni pigciowodny) w proporcjach 1,5 szklanki, kostka (1@yk
1,5 szklanki.

%8 pytania o mikrowtokna. www.microfaser.de, (stardzi 11.08.2014).

29 przewodnik prania. www.cleanright.eu, (stan naidil.08.2014).

%Activ Bi-compact. www.tana.de/node/1283, (stan nieid20.08.2014).

%1 Microfiber Wash Clearing Detergent concentrate wwvehemicalguys.com, , (stan na azid.08.2014).
¥SmartWaxClean Mikrofiber. www.pielegnowacauto.ptah na dzie 11.08.2014).

% Detergenty z formatspecjalnie dla utrzymania i przywracania mikrovidk www.autogeek.net. (stan na
dzieh 11.08.2014).

3 Sonus Der Wunder Waschmdek do prania mikrofibry. www.pielegnowacauto(stan na dzie
11.08.2014).

% Vedligeholdelse af microfiber. Productkatalog 2@18.7. www.nordiskmicrofiber.dk, (stan na dzie
29.12.2015).



« Srodki piomce dozowa wg instrukcji na opakowaniu.
Sq niestety osoby, ktére uporczywie tkyww przekonaniuze ustalone przez
producentoéw normy trzeba przekra€taypia tyle proszkuze jak opowiadai,
piana wychodzi z pralki®

* W razie potrzeby, ptaw programie prania wgbnego
Pranie bardzo zabrudzonych mikrowtokien, tak jakyoh tekstyliow, powinno
by¢ poprzedzone praniem wphym w zimnej wodzie, z tynie bez aywania
srodkow piogcych, aby wyptukéchemi czyszcaca i zabrudzenid® Dzieki
temu, zdecydowanie poprawig sifekt prania.

» Stosowa cykle prania do tkanin syntetycznych lub krotsze.
Je&ili praktyka wskazujeze cykl prania okrdonych tekstyliow jest zakrotki,
to w trakcie prania maa wstrzyma pra pralki na kilkadziesit minut.
Zgodnie z zasagkota Sinnera/wydtuzony czas oddziatywania chemii
zrekompensuje krotszy cykl prania. Krotsze dzisanechaniczne moa
wyrowna rowniez przez wiksze stzenie chemii lub wysz temperatug lub
wydtuzony czas oddziatywania temperatury. Uzyskgosidobne wyniki
czyszczenia. Jednak takie dziatania stosowane icztiaie, uszkadzajtekstylia
z mikrowtdkien i obcizaja srodowisko.

e Pr& w nizszych temperaturach.
Niektére mikrowtdkna, wg zaleagroducentow, mma pr& w temperaturze
do 95 ° C, zalecaspra: w temperaturze powgj 67 -70 ° C? poniewa
dopiero w takiej temperaturze wi6kna otwigrsi>® i przestrzenie poroilzy
nimi mog by¢ opr@znione z zanieczyszcaeS rowniez zalecenia prania
mikrowtékien w nizszej temperatur2240 ° C lub 60 ° C! ktéra mniej obciza
materiat, a przez to wydia jegozywotnasé.*? Im ciemniejszy kolor materiatu,
tym temperatura prania powinnachyizsza ze wzgldu na ryzyko utraty koloru.
Tekstylia z mikrowtdkna permanentnie prane w terapgre przekraczaje;
zalecenia producenta, kugcgie, ich struktura staje shieodwracalnie zbita,
robia si¢ twarde i trag swoje unikalne wigciwosci. Podejmujc decyzg
0 wyborze temperatury prania, najdrat pod uwag wyniki bada, ktore
potwierdzag, ze tylko pranie w temperaturze poiey 40° C stopni Celsjusza
znacznie redukuje chorobotworcze drobnoustrojetytie
z gatunkuEscherichia col(Pateczka okgznicy), ale take Staphylococcus
aureus(Gronkowiec ztocisty). 3& wi¢c aspekt sanitarnego efektu prania ma

% zasady prania. www.vermop.pl (stan na dzi¢.08.2014).

" Koto Sinnera. www.wikipedia.org, (stan na dzikl.08.2014).

% porady prania mikrowtokien. www.cleanlink.comafstna dzi¢ 11.08.2014).

% Vedligeholdelse af microfiber. Productkatalog 2@18.7. www.nordiskmicrofiber.dk, (stan na dzie
29.12.2015).

40 podstawowe wi6kna-syntetyczne. www.moda-taboo.¢stan na dzie11.08.2014).

“! Tabela programéw. www.whirpool.eu, (stan na fiZi#.08.2014).

2 pytania 0 mikrowtékna. www.microfaser.de, (stardmi 11.08.2014).



zasadnicze znaczenie, to rglstosowa materiaty z mikrowtdkna, ktére moa
pra¢ w temperaturze minimum 60 “Qub poddawa tekstylia dezynfekcji.

* Nie chlorowé i nie stosowéinnych wybielaczy.
Systematyczne stosowar®dkow zawierajcych wybielacze niszczy struktur
tekstyliow, podobnie jak stosowanie zktizaczy, co jest opisanezgj.*’
Podchloryn sodu i inne wybielacze mdgy¢ dopuszczone do stosowania
w procesie prania mikrowtokien geproducent zalecl?

* Nie wywaé srodkéw zmekczapcych do tkanin lub preparatow
pioracych ze zmgkczaczami.

Zmiekczacze tkanin dzialaprzez powleczenie powierzchni widkien tkaniny
cienka warstwg substanciji chemicznych. Substancje teanad@asciwosci
nawilzajace i przewodz prad elektryczny, co sprawiag widkna g gtadsze
w dotyku i nie gromadgtadunkow elektrycznai statycznej. W efekcie,
zmickczanie utatwia prasowanie, zksza odporn& na plamy, ogranicza
gniecenie sii scieranie tkaniri’chroni przez jaki czas przed elektryzowaniem
statycznym. Za proces zgkczania tkanin odpowiadakationowesrodki
powierzchniowo czynn&.Moga by¢ w srodkach do prania i w ptynach
do ptukania tkanin. Wypetnigj zatykaj mikro przestrzenie porulzy
widknami, zlepiaj mikrowtdkna. Skutkiem tego jest zmiana mikro i mak
struktury tekstylibw z mikrowtokien. Zmniejszagie i zanikap mikro
przestrzenie, zanikagjawiska kapilarne, co znacznie ogranicza pojesno
tkaniny, widkna trag sprzystas¢. Zewretrznie objawia i to bardziej zbi
struktug. J&li materiat z mikrowtdkna zostat jednorazowo ,zitzony”,
to wystarczy wypréago kilka razy, bez znakczacza tkanin i ponowniestizie
efektywny. Regularne pranie w proszku zegkoraczem lub ptukanie w ptynie
do zmkkczania tkanin skutkuje mocno ograniczonym wchiaieia wody
i zanieczyszcze®® W efekcie, nadzwyczajnie czysace tekstylia czyszezak
zwykta scierka.

* Nieco mniejsza wielka tadunku pralki.
Obowizuje generalna zasada, w lzbnie pralki powinna zostégprzestrzé
0 szerokéci dtoni. Gdy materiaty swobodnie poruszajg w bebnie pralki i jest
wystarczajgco duzo wody, wtedysrodek pioacy maze sk catkowicie rozpgcic¢
i zabrudzenia magby¢ doktadnie sptukan®. Powszechnie modukkieli rzedu
5 I/kg zapewnia dolrjakas¢ prania(modut kapieli = obgtos¢ wody w kgbnie[l]

“3 Pranie poniej60 ° C jest szkodliwe dla zdrowia, (stan na tiZi#.08.2014).

“Detergenty z formutspecjalnie dla utrzymania i przywracania mikrovidsk www.autogeek.net. (stan na
dzieh 11.08.2014).

> Porady prania mikrowtékien. www.cleanlink.comagsina dzig 11.08.2014).

46 Zmigkczacze tkanin. Wikipedia.org, (stan na dz14.08.2014).

47 Jaka jest rzeczywista roladdego ze sktadnikéw chemicznych. www.cleanright(ean na dzié 11.08.2014).
“8 Plyn do prania microfibry SmartWax Clean Microfilvevw.pielegnowacauto.pl, (stan na dzikl.08.2014).
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- suchy zatadunek [kgff. J&li po wyjeciu prania na tekstyliachy svidoczne
biateslady z proszku, to oznaczee pazadane warunki prania nie zostaty
spetnione. W przypadku mikrowtokien najeuwzgkdniat co najmniej 2- rotnie
wieksz zdolnag¢ pochfaniania wody w porownaniu do bawetnydstielkasé
tadunku prania powinna Bydopasowana do ekspansji tkanthyV/g Whirpool,
w przypadku cykli prania tkanin syntetycznychbbn powinien b§ napetniony
w 40- 60%.

» Dokfadnie wyptuka.
A ostatnie ptukanie w zimnej wodzie.

* Nie wirowa na wysokich obrotach.
Bezpiecznegsobroty ok. 500 na mingf* maksymalnie 1000 obr/mi,chocia
w wyniku wigkszych obrotéw nagpuje lepsze oczyszczenie tekstyliow
Z zanieczyszcze

* Rzeczy po wypraniu od razu wieszgsli maja by¢ przechowywane,
a nie uyte do pracy.

Nie zostawia wypranych materiatéw w pralce, bo ciepto i wiigeprzyja
rozwojowi drobnoustrojéw. Preferowane jest suszeai@owietrzu.
Mikrowtokna schi znacznie
szybciej, nk tkaniny z widkien naturalnych, poniewes tkaninach
syntetycznych woda jest jedynie w przestrzeniachipdzy wtoknami (wtdkna
sztuczne nie nagiaja wodg), gdy natomiast np. w bawetnie, dodatkowo
réwniez w samym wiokni€> Przed rozwieszeniem, strzegnaby nadascierce
forme.

* Mozna suszy w suszarcegbnowej, ale nie w wysokiej temperaturze.

Najlepiej susz§ w niskiej temperaturze, bo zbyt goe suszenie nie
uszkodzé wiokna mikrowtdkien. Jdi trzeba jednorazowoay¢ goracego
powietrza, to maksymalnie 60 ®EWyjaé zaraz po wysuszeniu, nie
przetrzymywa w wysokiej temperaturze.

« W suszarce dbnowej nie 4czy¢ mikrowtokien z tekstyliami z innych
widkien.

%0 Zréwnowaony rozwdj przemystowych proceséw pralniczych. wiawndry-sustainability.eu/pl, (stan na
dzien 11.08.2014).

*1 Porady prania mikrowtokien. www.cleanlink.comafstna dzi¢ 11.08.2014).

2 Troch; wiccej na temat mikrowt6kien www.detailer.pl, (standmenr 12.08.2014).

>3 Mikrofibry, aplikatory itp. - Pranie mikrofibr. ww.forum.kosmetykaaut.pl, (stan na dzikl.08.2014).

> Tabela programéw. www.whirpool.eu, (stan na fiZi#.08.2014).

5 Ppytania o mikrowt6kna. www.microfaser.de, (standzier 11.08.2014).

* Pranie mikrowtokien. www.microfiberwholesale.cofstan na dzie 11.08.2014).



Mikrowtékna naley suszy tylko z innymi mikrowtoknami, aby uchrohi
tekstylia przed zbieraniem sgrkoéw z innych materiatow. Mikrowtokna
przechwyaq kazdy ktaczek z suszarki, §k sa suszone z czyénco st strzpi.”’

« Nie prasowa.”®

» Dba& o stan sanitarny pralki.
Po skaiczonym praniu nalgy zostawé otwarte drzwiczki i dozownik,
aby wyschty. Przynajmniej raz w migsu wstaw¢ puste pranie w temperaturze
60 lub 90 ° C z proszkiem do prania, aby uswsadzony wewtrz
przewodow pralki brud po tekstyliach (mechanicaeiaza pralle i sprzyja
rozwojowi drobnoustrojéw). Wane, aby detergent zawierat wybielacz, bo
zniszczy drobnoustroj€.Najlepiej na bazie tlenu, bo jest fagodny dla
srodowiska.
Mozna tez uzy¢ octu zamiast proszku.

» Postpowa ekologicznie.
Tekstylia z mikrowtokien umdiwiaja ekologiczne sprtanie. Konsekwentnie
jest, aby praje ekologicznie.

% W petni wykorzystywa¢ wskazarm dla tekstyliow mikrowtokien
tadownos¢ pralki. To pozwala zaoszedza pienadze dzgki wypraniu
wiekszej ilasci tekstylidw przy zuyciu takiej samej iléci energii i wody.

% Korzysta¢ z instrukcji dozowania. Przestrzegag instrukcji na
opakowaniu ma sipewna¢, ze uzyska i najlepsze rezultaty prania
I jednoczeénie chroni st srodowisko.

s Stosowa produkty do prania skoncentrowane poniewa umazliwiaja

mniejsze dozowanie, co oznacza bardziej gghttz stosowanie produktu

I zmniejszenie iléci zwzywanych opakowa

Stosowa ekologiczne proszki, ptyny, wybielacze.

Oszczdza¢ opakowaniasrodkow do prania. Uzywat trwatych

opakowa, ktére mana powtdrnie napetniaoraz kupowé opakowania

uzupetniajce, j&li sa dostpne. Oznacza to mniej odpaddw, co jest lepsze
dlasrodowiska.

» Odzyskiwaé wode. Wode spustow z praniascierek mana wywacé
do prania mopoéw, z prania mop6w ima wykorzysta do prania mat®

% Pra¢ w niskich temperaturach. Czemu nie wytworzysobie nawyku
prania w niszych temperaturach (20°, 30° 40°C)?Ada dzeki temu

) )
0'0 0’0

>

D)

o,

>

>" Pranie mikrowtokien. www.microfiberwholesale.cofstan na dzie 11.08.2014).

*8 Najczsciej zadawane pytania.www.dcpremium.pl, (stan riefdz1.08.2014).

%9 Zasady prania. www.vermop.pl, (stan na 47i¢.08.2014).

60 Zréwnowaony rozwéj przemystowych proceséw pralniczych. wiawndry-sustainability.eu, (stan na dzie
11.08.2014).



zaoszcedzi¢ +/- 50% wykorzystania energii, emisji CO2 i zngmz
zmniejszy rachunki za p ®*

% Kupowa¢ tekstylia isrodki czyszczce, uradzenia piogce, ktore
posiadaj certyfikaty ekologiczne

Wiecej w artykuleJak prat Ekologicznie

Matgorzata Adams

Trener spratania
10.02.2016 .

®1 porady dotyczee prania. www.cleanright.eu, (stan na dzi¢.08.2014).
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